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Επ
ιφάνειας

Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν
τα οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) και
καθαρίζεται από τα λίπη.
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ση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικώ

ν (ΠΞΣ 50μm
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)
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